PLASTICOS DE ALTA PERFORMANCE O

SEMITRON® ESd 500 HR

Plastico semi-cristalino, reforcado com mica sintética, o SEMITRON® ESd 500HR

oferece uma excelente combinacao de baixas propriedades de atrito, boa estabilidade
dimensional e dissipacao eletrostatica. Sempre que o PTFE virgem causa problemas de
descarga elétrica, o SEMITRON® ESd 500HR surge como excelente alternativa, controlando
as cargas estaticas enquanto mantém as propriedades tipicas do PTFE, tais como a ampla
resisténcia quimica e baixo coeficiente de atrito.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS APLICA(;()ES
® Permanentemente estatico dissipativo @® Insertos antiestaticos
® Dissipa cargas estaticas (5kV) @ Fabrico e manuseamento de componentes eletréni-

cos sensiveis como circuitos integrados, discos

® Ndo contém nenhum pé de metal ou grafite na sua - oo
rigidos e placas de circuitos

composicao

. Aplicaco iai
® Dependendo do polimero de base, pode apresentar ® AplicacGes de manuseamento de materiais

um desempenho térmico entre 90° e 260°C (uso ® Componentes de impressao eletrdnica de alta
continuo) velocidade
® Termicamente isolante ® Equipamentos de reproducao

Coeficiente de friccao muito baixo

® Ampla resisténcia quimica

RESISTENCIA ISOLAMENTO RESISTENCIA
QUIMICA ELETRICO AO DESGASTE

=+260°C*
) —50°C

PROPRIEDADES RESISTENCIA AMPLITUDE DE
DESLIZANTES AO IMPACTO TEMPERATURA

*uso continuo (20.000H)

Todos os valores apresentados sdo meramente indicativos, a Polylanema Lda. ndo se
responsabiliza pela utilizacdo dos materiais sem consulta ao nosso departamento técnico



PLASTICOS DE ALTA PERFORMANCE
FICHATECNICA

PROPRIEDADES "S‘ETT%Q‘T)ES unipapes | 2EHITRONY
COR - - BRANCO
DENSIDADE IS0 1183-1 g/cm? 2.30
ABSORCAQ DE AGUA

APOS 24/96H DE IMERSAQ EM AGUA A 23°C’ IS0 62 mg -

APOS 24/96H DE IMERSAQ EM AGUA A 23°C! IS0 62 % -

NA SATURACAQ DO AR A 23°C / 50% RH - % <01

NA SATURACAO DA AGUA A 23°C - % 1-2
PROPRIEDADES TERMICAS

TEMPERATURA DE FUSAO (DSC, 10°C/MIN) IS0 11357-1/-3 oC 327
TEMPERATURA DE TRANSICAO DE VIDRO (DSC, 20°C/MIN)? 150 11357-1/-2 oC -
CONDUTIVIDADE TERMICA A 23°C = W/(K.m) -
COEFICIENTE DE EXPANSAQ TERMICA LINEAR

VALOR MEDIO ENTRE 23-100°C - m/(mK)  85x10°¢

VALOR MEDIO ENTRE 23-150°C = m/(mK)  90x105

VALOR ACIMA DE 150°C m/(mK)  155x10¢
TEMPERATURA DE DEFORMACAQ SOB A CARGA

METODO A 1.8 MPA IS0 75-1/-2 oC 100
TEMPERATURA MAXIMA DE SERVICO NO AR

PARA CURTOS PERIODOS? = °C 280

CONTINUAMENTE (MINIMO DE 20.000H)* = oC 260
TEMPERATURA MINIMA DE SERVICO® S oC -50
INFLAMABILIDADE®

“INDICE DE OXIGENIQ" IS0 4589-1/-2 % =95

DE ACORDO COM UL94 (1.5/3MM DE ESPESSURA) - - V-0/V-0
TESTE ATRACAQ®

RESISTENCIA A TRACAO NO ESCOAMENTO/RUTURA IS0 527-1/-2 MPa 10/-

RESISTENCIA A TRACAQ® IS0 527-1/-2 MPa 10

RESISTENCIA A TRACAO NA RUTURA® IS0 527-1/-2 % >50

MODULO DE ELASTICIDADE™ IS0 527-1/-2 MPa 1450
TESTE DE COMPRESSAQ"

RESISTENCIAA1/2/5% DE DEFORMACAQ NOMINAL™ 150 604 MPa 10.5/15/20
RESISTENCIA AO IMPACTO DE CHARPY NAQ ENTALHADO™?  I1S0179-1/1eU ~ Kl/m? 30
RESISTENCIA AQ IMPACTO DE CHARPY ENTALHADO IS0179-1/1eA  Kl/m? 75
DUREZA POR BOLA DE ACO™ IS02039-1  N/mm? 40
DUREZA DE ROCKWELL™ IS0 2039-2 - R 50
PROPRIEDADES ELETRICAS A 23°C -_m
RIGIDEZ DIELETRICA™ IEC 60243-1  kV/mm
RESISTIVIDADE VOLUMETRICA IEC60093  Ohm.cm  10°-107
RESISTIVIDADE SUPERFICIAL ANSI/ESD STM 1111 Ohm/sg. 10°-10%
PERMITIVIDADE RELATIVA € : AT00HZ IEC 60250 - -
PERMITIVIDADE RELATIVA € : ATMHZ IEC 60250 - 31
FATOR DE DISSIPACAQ DIELETRICA TAN & : A 100HZ IEC 60250 - -
FATOR DE DISSIPACAOQ DIELETRICATAN & : A TMHZ IEC 60250 - 0.075
{NDICE DE SEGUIMENTO COMPARATIVO (CTI) IEC 60112 = =

NOTA: 1g/cm?® =1000 kg/m? ;1MPa =1N/mm? ; 1KV/mm =1MV/m

(1) De acordo com o método 1do iso 62 e feito em discos @ 50x3 mm (2) Os valores desta propriedade sdo apenas atribuidos a materiais amorfos e ndo a semi-cristalinos (3) S6 para
periodos de exposicao curtos (algumas horas) em aplicacbes onde sobre o material sdo aplicadas somente cargas muito baixas. (4) Temperatura a que resiste durante um periodo
minimo de 20.000 horas. Apds este perfodo de tempo, hd um decréscimo de cerca de 50% na resisténcia a traccao, comparado com o valor original. Os valores da temperatura
dados sdo baseados na degradacao por oxidacéo térmica que provoca uma reducao das propriedades. No entretanto, a temperatura méxima de servico permissivel depende, em
muitos casos, essencialmente da deducdo e da magnitude dos esforcos mecanicos a que o material é sujeito. (5) Dado que a resisténcia ao impacto diminui com a diminuicdo da
temperatura, atemperatura minima de servico permitida é determinado pela extens&o de impacto ao qual o material é sujeito. Os valores dados sao baseados em condicoes de
impacto desfavoraveis e ndo podem consequentemente ser considerados como sendo os limites absolutos. (6) Estas avaliacoes derivam das especificacées técnicas dos fabricantes
das matérias-primas, ndo permitindo determinar o comportamento dos materiais sob condicées de fogo. Nao de dispde de nenhum cartdo amarelo ul para estes formatos. (7) A
maioria das figuras dadas pelas propriedades mecénicas dos materiais extrudidos, sdo valores médios dos testes feitos a espécimes maquinados com @ 40-60 mm. A excecdo dos
testes de dureza, os melhores espécimes foram tomados de uma area entre o didmetro do centro e o exterior, com o seu comprimento no sentido longitudinal (paralelo ao sentido da
extrusao). (8) Teste a espécimes: tipo 1b. (9) Teste de velocidade: 5 ou 50 mm/min. (10) Teste de velocidade: 1 mm/min. (11) Teste a espécimes: cilindros @ 8x16 mm. (12) Péndulo
usado: 4J. (13) Teste em espécimes com 10 mm de espessura. (14) Teste em espécimes com 1 mm de espessura.

Aforca dielétrica do Ketron Peek 1000 (preto) Ppsu 1000 preto podem ser consideravelmente mais baixos que as figuras listadas na tabela que refere materiais ndo pretos.

£ necessario ter em conta que os valores das propriedades da compressdo moldada das ligas Duratron 4503 PAl e 4501 PAI podem diferir significativamente.




