re@O®

TIVAR® CESTIDUR/DS

Plastico semi-cristalino, o TIVAR® DS é um PE-UHMW modificado com elevado
peso molecular. Este, em combinacao com um processo de fabrico particular, resulta
numa qualidade de PE-UHMW com superior resisténcia ao desgaste e a abrasdao em
comparacao ao TIVAR® 1000.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS APLICACOES

©® Lubrificacao interna para maior resisténcia a abra- ©® Fabrico de pecas mecanicas em geral

sao e ao desgaste o
g ® Magquinaria de engarrafamento, conservas e

© Boas propriedades de deslizamento empacotamento

© Boa resisténcia ao impacto, mesmo em
temperaturas inferiores a 200° C

Inddstrias quimica e galvanizacdo
Equipamento criogénico

IndUstria téxtil

Linhas de engarrafamento
Indlstrias quimica e de galvanizacao
Guias de corrente

Estrelas e Curvas

Fusos para transportadores

RESISTENCIA ISOLAMENTO RESISTENCIA
QUIMICA ELETRICO AO DESGASTE

=+80°C*
—200°C

PROPRIEDADES RESISTENCIA AMPLITUDE DE
DESLIZANTES AO IMPACTO TEMPERATURA

*uso continuo (20.000H)

Todos os valores apresentados s@o meramente indicativos, a Polylanema Lda. ndo se
responsabiliza pela utilizagdo dos materiais sem consulta ao nosso departamento técnico.




PE
FICHA TECNICA

METODOS TIVAR®
COR B

CINZA/AMARELO

DENSIDADE IS0 1183-1 g/cm3 0.93
PESO MOLECULAR - 108g/mol 9
ABSORCAO DE AGUA A 23°C ATE A SATURACAQ! - % <01
TEMPERATURA DE FUSAO (DSC, 10°C/MIN) 150 11357-1/-3 oC 135
CONDUTIVIDADE TERMICA A 23°C - W/(K.m) 0.40
COEFICIENTE DE EXPANSAQ TERMICA LINEAR
ENTRE 23-100°C - M/(m.K)  200x10°
TEMPERATURA MAXIMA DE SERVICO NO AR
PARA CURTOS PERIODOS? = oC 120
CONTINUAMENTE: PARA 20.000H* oC 80
TEMPERATURA MINIMA DE SERVICO® - oC -200
TEMPERATURA DE DEFORMACAQ SOB CARGA
METODO A: 1.8 MPa IS0 75-1/-2 oC 42
TEMPERATURA DE AMOLECIMENTO VICAT - VST/B50 IS0 306 oC 80
INFLAMABILIDADE® -
“{NDICE DE OXIGENIO" ISO 4589-1/-2 % <20
DE ACORDO COM UL94 (6MM DE ESPESSURA) - - HB
TESTE A TRACAQ®
RESISTENCIA A TRACAQ? IS0527-1/-2  MPa 19
RESISTENCIA A TRACAO NA RUTURA IS0 527-1/-2 % >50
MODULO DE ELASTICIDADE™ IS0527-1/-2  MPa 700
TESTE DE COMPRESSAQ™
RESISTENCIAA1/2/5% DE DEFORMACAQ NOMINAL™® IS0 604 MPa 6/10/16
RESISTENCIA AO IMPACTO DE CHARPY SEM ENTALHE™ IS0179-1/1eU  KI/m? s/ FRATURA
RESISTENCIA AO IMPACTO DE CHARPY COM ENTALHE IS0179-1/1eA  KI/m? 100P
RESISTENCIA AO IMPACTO DE CHARPY COM ENTALHE DUPLO DE 140 1SO 11542-2 KJ/m? 130
DUREZA POR BOLA DE ACO™ IS02039-1  N/mm?2 31
DUREZA SHORE D (15 S)" ISO 868 - 58
RIGIDEZ ELECTRICA™ IEC60243-1  kV/mm 45
RESISTIVIDADE VOLUMETRICA IEC60093  Ohm.cm >10™
RESISTIVIDADE SUPERFICIAL IEC 60093 Ohm >10%
PERMEABILIDADE RELATIVA g, : A 100HZ IEC 60250 = 21
ATMHZ IEC 60250 - 3.0
FATOR DE DISSIPACAQ DIELECTRICATAN & : A 100HZ IEC 60250 = 0.0004
ATMHZ IEC 60250 - 0.0010
INDICE DE SEGUIMENTO COMPARATIVO (CTI) IEC 60112 = 600

NOTA: 1g/cm? =1000 kg/m? ;1MPa =1N/mm? ;1KV/mm =1MV/m

(1) Medido em provetes de 1 mm. (2) Os ndmeros indicados nestas propriedades sao, na maior parte, derivados de dados de fornecedores de matérias-primas. (3) Apenas para
periodos de curta exposicao (poucas horas) em aplicacées onde apenas pouco ou nenhum peso é aplicado ao material. (4) Temperatura a que resiste durante um periodo minimo de
20.000 horas. Apds este periodo de tempo, hd um decréscimo cerca de 50% na resisténcia a traccdo, comparado com o valor original. Os valores datemperatura dados, sao
baseados na degradacdo por oxidacao térmica que ocorre que provoca uma reducao das propriedades. No entretanto, a temperatura méxima de servico permissivel depende, em
muitos casos, essencialmente da deducdo e da magnitude dos esforcos mecanicos a que o material é sujeito. (5) Dado que a resisténcia ao impacto diminui com a diminuicdo da
temperatura, atemperatura minima de servico permitida é determinado pela extens&o de impacto ao qual o material é sujeito. Os valores dados séo baseados em condicées de
impacto desfavoraveis e ndo podem consequentemente ser considerados como sendo os limites absolutos. (6) Estas avaliaces derivam das especificacoes técnicas dos
fabricantes das matérias-primas, ndo permitindo determinar o comportamento dos materiais sob condicdes de fogo. (7) A maioria das figuras dadas pelas propriedades mecanicas
dos materiais extrudidos, sdo valores médios dos testes feitos a placas com 30 mm de espessura. (8) Teste a provetes: tipo 1B. (9) Teste de velocidade: 50 mm/min. (10) Teste de
velocidade: T mm/min. (11) Teste a provetes: cilindros @ 8x16 mm. (12) Péndulo usado: 15J. (13) Péndulo usado: 25J. (14) Medido em provetes de 10 mm de espessura. (15)
Configuracao de eletrodos: cilindros @ 25/75mm coaxiais; no dleo de transformador de acordo com IEC 60296; Amostras teste de T mm de espessura.




